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郴 州市产商品质量监督检验所(国家石墨产品质量检验检测中心)
ChenZhou Product Quality Supervision and Inspection Inst i tute(National Quality Testing Center ofGraphite Product)
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检验
单项结论检 验项 目 计量单位 标准要求 检验方法实测结果 场 所

Test?
address

Monom ial
Conclusion

Uni ts StandardsInspcction Items Tes t MethodMeasu red Results

场所GB/T 24528-体积密度 g/cm³ 1.83 一
2009 一

场所GB/T 24525 -电阻率 1 1 .92m 一
2009 一

场所
耐压强度 88.5MPa GB/T 1431 -2019一

一

场所GB/T 3074.1 -
抗折强度 48.5MPa 一

2021 一

场所
33.8抗拉强度 MPa GB/T 8721-2019一

一

场所
0 .061灰分 GB/T 1429-2009% 一-—

一

场所
石墨化度 (g ) 85% JB/T 4220-201 1一

一

场所
1 1 1.8导热系数(100℃) W/(m·K) GB/T 8722-2019一—

一

场所热膨胀系数(室温 ～
5.75×10-6℃- 1 YB/T 6046-2022一

600℃) 一

场 所GB/T 24529-1 1 .25显气孔率 % 一
2009 一

场所
钙 236 JC/T 257 1- 2020mg/kg -=

一

GB/T 24526- 场所%硫 0.0016 --
2009 一
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