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本报告是发布日期为 2017 年 10 月 17 日编号为 SHSL1510244324TX 英文检测报告的

中文译本. 下列样品由客户�供及确认为：- 

样品�述 水刺无纺布:  木浆/涤纶纤维 白色 
款号/订单号 木浆水刺无纺布 

  
 
检验项目 根据申请者的要求 
 

* * * * * 
收样日期 2017 年 10 月 13 日 

测试周期 2017 年 10 月 13 日-2017 年 10 月 17 日 

测试结果 详细的检验结果如下 

苏州市高新区泰山路888号
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检验结果  
 
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
测试方法 :  (1) 参考 IEC 62321-5:2013, 用 ICP-OES 测定镉的含量  

(2) 参考 IEC 62321-5:2013, 用 ICP-OES 测定铅的含量  
(3) 参考 IEC 62321-4:2013, 用 ICP-OES 测定汞的含量  
(4) 参考 IEC 62321:2008, 用紫外-可见分光光度计比色法测定六价铬的含量  
(5) 参考 IEC 62321:2008, 用 GC-MS 测定 PBBs(多溴联苯)和 PBDEs(多溴二苯醚) 的含量  

 
测试项目 限值 单位 MDL 结果 

镉(Cd) 100 mg/kg 2 ND 
铅(Pb) 1000 mg/kg 2 ND 
汞(Hg) 1000 mg/kg 2 ND 
六价铬(CrVI) 1000 mg/kg 2 ND 
多溴联苯之和(PBBs) 1000 mg/kg - ND 
一溴联苯 - mg/kg 5 ND 
二溴联苯 - mg/kg 5 ND 
三溴联苯 - mg/kg 5 ND 
四溴联苯 - mg/kg 5 ND 
五溴联苯 - mg/kg 5 ND 
六溴联苯 - mg/kg 5 ND 
七溴联苯 - mg/kg 5 ND 
八溴联苯 - mg/kg 5 ND 
九溴联苯 - mg/kg 5 ND 
十溴联苯 - mg/kg 5 ND 
多溴二苯醚之和(PBDEs) 1000 mg/kg - ND 
一溴二苯醚 - mg/kg 5 ND 
二溴二苯醚 - mg/kg 5 ND 
三溴二苯醚 - mg/kg 5 ND 
四溴二苯醚 - mg/kg 5 ND 
五溴二苯醚 - mg/kg 5 ND 
六溴二苯醚 - mg/kg 5 ND 
七溴二苯醚 - mg/kg 5 ND 
八溴二苯醚 - mg/kg 5 ND 
九溴二苯醚 - mg/kg 5 ND 
十溴二苯醚 - mg/kg 5 ND 
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备注 :  
(1)  最大允许极限值引用自指令 2011/65/EU 附录 II.  

 
 

备注：  
(1) 1 mg/kg = 0.0001%  
(2) MDL = 方法检测限  
(3) ND = 未检出 ( < MDL )  
(4) "-" = 未规定  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 报告完 ***  

 


